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Strombelastbarkeit von Erdern,
Erdungsleitungen und Erdsammelleitungen

Fir Fehlerstréme, die innerhalb von 5 Sekunden ab-
geschaltet werden, ist der Querschnitt des Erdungslei- A
ters oder des Erders nach DIN VDE 0101, Anhang B

(12'2014) wie folgt zu berechnen:

Dabei sind :

Querschnitt in mm?
Leiterstrom in A (Effektivwert)

Fehlerstromdauer in s

I
t
K vom Werkstoff des stromfiihrenden Teils abhangi-

ge Konstante, siehe Tabelle 1, flr eine Temperatur

von 20 °C

3 Kehrwert des Temperaturkoeffizienten des Wider-
standes des stromfuhrenden Teils bei 0 °C

Anfangstemperatur in °C. Es kann ein Wert von

20 °C als Temperatur des umgebenden Erdreichs

in einer Tiefe von 1 m angenommen werden.

|
AT
®i
Werkstoff Bin°C Kin AVs/mm2| ©, Endtemperaturin °C
Kupfer 2345 226
Aluminium 228 148
Stahl 202 78

Tabelle 1: Werkstoff-Konstanten

Material Mindestquerschnitt in mm? zul. Belastung fuir 0,5 s in kA
Flachband verzinkt 30 * 3,5 mm 100 10
Rundstahl verzinkt 78 7,8
Kupferband 50 12,5
Kupferseil 35 8,75

Tabelle 2: Zuléssiger Fehlerstrom nach DIN VDE 0101, Anhang B, Bild B 1 fiir eine Endtemperatur von 300 °C

Material Minde§tquerschnitt zulassige Bellastung zulé§sige Bglastung
in mm dauernd in A fir 0,5 sin kA
Stahl 50 150 50
Kupfer 16 200 43
Aluminium 35 270 5,95

Tabelle 3: Strombelastbarkeit der Mindestquerschnitte von Erdungsleitungen

Prifling fur einesﬁﬁﬂﬁiﬁﬂgfagtﬁfvfff 300 °C
Nr. Bezeichnung 01s 1s co 5g Dauerstrom
NI(R;;;OmrInnT) % 10 kA 3,05 kA 1,35 kA 135 A
N'Ragg ;?ﬁf)mm 13,6 KA 4,05 kA 2,0 KA 205 A
foiome | e [ wom | s | e

Tabelle 4: Strombelastbarkeit von Erdern aus nichtrostendem Stahl gemal Untersuchung ,Elektrisches Priifamt

Miinchen®.
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